Blaty drewniane
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INFORMACIJE O PRODUKCIE

Blaty drewniane marki DLH s3 wykonane z wysokiej jakosci surowca odpowiednio wyselekcjonowanego
i przygotowanego aby zapewni¢ jak najwyzsza jako$¢ produktu. Drewno jest materiatem charakteryzujacym sie
naturalnymi cechami takimi jak: réznice w kolorystyce i ustojeniu, wystepowaniem sekéw oraz peknieé, zmiang
kolorystyki w trakcie uzytkowania, reagowaniem na zmiany wilgotnosci otoczenia w postaci zmiany wymiaréw
i geometrii elementéw drewnianych.

WARUNKI SKEADOWANIA

Blat powinien by¢ sktadowany na ptasko (na przektadkach co 50 cm) w oryginalnym opakowaniu w suchym
i nienastonecznionym miejscu z dala od Zrédet ciepta i/lub wilgoci. Blat nalezy ztozy¢ w pomieszczeniu w ktérym bedzie
montowany na 24-48 godzin przed rozpoczeciem montazu w celu aklimatyzacji. Jest to szczegdlnie wazne gdy warunki
sktadowania znacznie odbiegaja od warunkéw panujacych w miejscu montazu. Brak zachowania okresu aklimatyzacji
moze prowadzi¢ do niepodlegajacych reklamacji odksztatcen wymiarowych a nawet peknie¢ na lamelach blatu
lub pomiedzy nimi. Praca drewna zaistniata pod wptywem zmian wilgotnosci powietrza jest procesem naturalnym
inie podlega reklamacji.

WYKONCZENIE | MONTAZ

Materiat nalezy sprawdzi¢ przed montazem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy zgtosi¢ sprzedajacemu
przed obrébka blatu. Rozpoczecie obrébki blatu (szlifowanie, struganie, ciecie, lakierowanie lub olejowanie, itp.)
oznacza akceptacje stanu technicznego i wygladu materiatu. Blat jest przeznaczony do montazu i uzytkowania
w wentylowanych pomieszczeniach gwarantujacych ich ochrone przed podwyzszong wilgotnoscia, wysokimi
temperaturami oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i wody. W przypadku blatu niewykonczonego,
w celu zabezpieczenia blatu przed wilgocia i zabrudzeniami, konieczne jest pokrycie go na wszystkich powierzchniach
olejem lub lakierem. Blaty wykonczone fabrycznie nalezy zabezpieczy¢ jedynie na ptaszczyznach odstonietych podczas
obrébki ( ciecie, frezowanie itp.). Przed rozpoczeciem nanoszenia $rodkow zabezpieczajacych nalezy przeszlifowaé
wszystkie powierzchnie blatu dla uzyskania gtadkiej i réwnej powierzchni. Blat nalezy montowac¢ po zakonczeniu
wszystkich prac budowlano-wykonczeniowych. Aby uchronié¢ blat przed paczeniem i zmiang geometrii nalezy
zamontowac go wielopunktowo (co 40-50cm). Zaleca sie montaz za pomocg wspornikéw katowych. Montaz zlewu,
armatury i sprzetu AGD nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta. Otwory powinny by¢ wycinane w odlegtosci
minimum 100 mm od czota blatu i minimum 150 mm od kolejnego otworu oraz minimum 40mm od krawedzi bocznej
blatu. Wszystkie wyciecia musza by¢ wieksze minimum 5mm od wymiaru sprzetu, ktéry ma sie w nich znalez¢. Surowe
krawedzie blatu po cieciu otworéw nalezy zabezpieczy¢ lakierem lub olejem. Blat moze wystawac poza punkty
podparcia nie wiecej niz 200mm. Podczas osadzania sprzetu na blacie nalezy zastosowac dodatkowe zabezpieczenie
w postaci sSrodkéw wodoodpornych. Szczeline miedzy blatem a $ciang nalezy wypetni¢ dedykowanymi do drewna
$rodkami uszczelniajacymi ( np. masg akrylowa), nie zaleca sie stosowania $rodkow silikonowych.

UZYTKOWANIE | PIELEGNACJA

Drewno pobiera wode z otoczenia i rozszerza sie przy podwyzszonej wilgotnosci powietrza lub oddaje wode i kurczy
sie w suchym otoczeniu - moze objawiac sie to zmiang wymiaru i ksztattu blatu. Optymalne warunki do montazu
i uzytkowania blatéw drewnianych to wilgotno$¢ powietrza w zakresie 40-60% oraz temperatura 18 - 23 °C. W okresie
zimowym nalezy zachowac szczegdlng dbatos¢ o utrzymywanie parametréw otoczenia na odpowiednim poziomie, zbyt
niska wilgotno$¢ powietrza moze prowadzi¢ do odksztatcen blatu a nawet do powstawania peknie¢ na lamelach
lub pomiedzy nimi. Odksztatcenia oraz pekniecia powstate na skutek nie zachowania zalecanych warunkéw otoczenia
nie podlegaja reklamacji. Do codziennego czyszczenia nalezy uzywac wody z mydtem lub ptynem do mycia naczyn.
Zaréwno podczas czyszczenia jak i uzytkowania nalezy unika¢ zalegania wody na powierzchni blatu. Zalegajaca woda
moze prowadzi¢ do powstania plam oraz sprawic ze powierzchnia na skutek dziatania wody stanie sie szorstka i popeka.
Intensywne uzytkowanie i czeste czyszczenie blatu powoduja wyptukiwanie badz Scieranie warstwy zabezpieczajace;j,
chroniacej blat przed zabrudzeniami oraz dostepem wilgoci. W takim wypadku nalezy niezwtocznie uzupetnic¢ warstwe
zabezpieczajaca stosujac sie $cisle do instrukcji producenta stosowanych srodkéw wykorczeniowych.
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